((\_ b - - Scheiteldruckversuch Datum:
siebert+knipschild Vermessungsprotokoll
"8 fir ik Schmale Ringe Prifer: S.Dettmann
Siebert und Knipschild GmbH - Ingenieurbdiro fir Kunststofftechnik - Bergstiicken 25 - 22113 Oststeinbek - Tel.: +49 (0)40 688 714 0 - Fax +49(0)40 688 714 99
SVB-Nummer: Probenbezeichnung:
Dicke des Coatings: 0,50 mm DN 300 DN 300 DN 600 DN 600
14 15 23 24
Durchmesser difmm]
Position Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
A B A B A B A B
1/4 286,55| 286,40| 286,85| 287,25| 577,50| 578,80| 573,00| 573,50
2/5 286,75| 287,05| 285,00| 284,20| 573,70| 573,00| 576,00| 577,50
3/6 287,80| 288,05| 285,75| 284,65| 572,30| 573,00| 575,00| 576,50
Mittelwert X 287,10 285,62 574,72 575,25
zzgl. 2 x 0,50 mm 288,10 286,62 575,72 576,25
Standardabweichung S 0,62 1,12 2,49 1,60
Wanddicke h [mm]
.. Rohrabschnitt 1 | Rohrabschnitt 2 | Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
Position
A B A B A B A B
1 5,562 6,49 5,95 5,99 9,20 8,58 8,88 8,52
2 6,15 6,18 6,69 7,29 8,92 8,90 8,76 8,78
3 6,88 6,26 5,99 7,04 9,59 9,30 8,69 8,75
4 6,51 6,06 6,91 6,68 9,31 9,03 8,45 8,04
5 6,04 5,83 7,18 7,03 8,40 7,86 8,39 8,57
6 5,94 5,30 6,38 5,92 8,68 8,61 8,90 8,65
Mittelwert X 6,10 6,59 8,87 8,62
abzgl. 0,50 mm 5,60 6,09 8,37 8,12
Standardabweichung S 0,41 0,50 0,45 0,23
Abschnittslange Iv [mm]
Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
0° 49,54 50,64 50,60 50,73
60° 49,75 51,12 50,75 50,93
120° 50,06 49,50 49,86 50,52
180° 50,03 50,06 49,89 49,55
Mittelwert X 49,85 50,33 50,28 50,43
Standardabweichung S 0,21 0,61 0,40 0,53

Vermessung 2a

Seite 1 von 1




((\_ b - - Scheiteldruckversuch Datum:
siebert+ knipschild Vermessungsprotokoll
Ingenieurtiiro fir Kunstsiafftechnik Schmale Ringe Prifer: S.Dettmann
Siebert und Knipschild GmbH - Ingenieurbdiro fir Kunststofftechnik - Bergstiicken 25 - 22113 Oststeinbek - Tel.: +49 (0)40 688 714 0 - Fax +49(0)40 688 714 99
SVB-Nummer: Probenbezeichnung:
Dicke des Coatings: 0,20 mm DN 300 DN 300 DN 300 DN 400
16 17 18 19
Durchmesser difmm]
. Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
Position
A B A B A B A B
1/4 294,35] 294,50] 290,30| 290,15| 287,00| 287,10| 382,65| 382,40
2/5 293,45] 293,85| 289,00| 288,75| 287,65| 287,75| 388,00| 387,70
3/6 288,80| 288,70] 290,75| 289,95 | 284,30| 284,45| 379,15 380,25
Mittelwert X 292,28 289,82 286,38 383,36
zzgl. 2 x 0,20 mm 292,68 290,22 286,78 383,76
Standardabweichung S 2,52 0,71 1,44 3,40
Wanddicke h [mm]
.. Rohrabschnitt 1 | Rohrabschnitt 2 | Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
Position
A B A B A B A B
1 4,39 4,35 6,66 6,68 5,48 5,56 5,84 6,84
2 4,43 4,48 6,04 6,01 5,31 5,48 5,68 5,35
3 4.88 5,25 7,02 7,23 4,89 5,15 6,88 5,54
4 5,04 5,09 6,93 6,99 4,69 4,62 5,59 5,67
5 4,60 4,44 7,22 7,36 4,92 4,84 5,61 6,88
6 4,79 451 6,71 7,12 6,04 5,81 6,96 7,65
Mittelwert X 4,69 6,83 5,23 6,21
abzgl. 0,20 mm 4,49 6,63 5,03 6,01
Standardabweichung S 0,30 0,42 0,43 0,74
Abschnittslange Iv [mm]
Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
0° 49,24 50,17 49,64 50,42
60° 50,23 50,03 49,63 50,54
120° 51,19 50,04 50,62 50,10
180° 50,64 49,66 49,94 49,99
Mittelwert X 50,33 49,98 49,96 50,26
Standardabweichung S 0,71 0,19 0,40 0,22
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((\_ o Scheiteldruckversuch Datum:
siebert+ knipschildd Vermessungsprotokoll

Ingenieurbire: Rir Kunsistofftechnii Schmale Ringe Prufer: S.Dettmann

Siebert und Knipschild GmbH - Ingenieurbdiro fir Kunststofftechnik - Bergstiicken 25 - 22113 Oststeinbek - Tel.: +49 (0)40 688 714 0 - Fax +49(0)40 688 714 99

SVB-Nummer: Probenbezeichnung:
Dicke des Coatings: 0,20 mm DN 400 DN 400 DN 400
20 21 22
Durchmesser difmm]
. Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
Position
A B A B A B A B
1/4 383,00 382,75]| 384,70 | 384,80 | 384,05| 383,45
2/5 383,55 383,65 380,10 | 379,85 | 380,55| 380,75
3/6 380,10 380,35 382,15 382,50 | 382,85| 382,00
Mittelwert X 382,23 382,35 382,28
zzgl. 2x 0,20 mm 382,63 382,75 382,68
Standardabweichung S 1,45 1,95 1,31
Wanddicke h [mm]
. Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
Position
A B A B A B A B
1 4,93 4,50 572 5,70 5,45 5,61
2 5,33 514 | 485 | 4,87 | 4,59 4,50
3 4,58 476 | 4,84 5,47 5,70 5,70
4 5,35 5,21 5,87 573 | 4,63 4,90
5 5,48 5,38 5,00 506 | 4,98 513
6 4,72 4,61 5,67 5,73 5,62 5,40
Mittelwert X 5,00 5,38 5,18
abzgl. 0,20 mm 4,80 5,18 4,98
Standardabweichung S 0,34 0,40 0,44
Abschnittslange Iv [mm]
Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
0° 50,16 50,55 50,37
60° 50,18 50,05 50,10
120° 50,31 50,53 50,91
180° 50,32 50,45 50,52
Mittelwert X 50,24 50,40 50,48
Standardabweichung S 0,07 0,20 0,29
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((\_ o Scheiteldruckversuch Datum:
siebert+ knipschildd Vermessungsprotokoll

Ingenieurbire: Rir Kunsistofftechnii Schmale Ringe Prufer: S.Dettmann

Siebert und Knipschild GmbH - Ingenieurbdiro fir Kunststofftechnik - Bergstiicken 25 - 22113 Oststeinbek - Tel.: +49 (0)40 688 714 0 - Fax +49(0)40 688 714 99

SVB-Nummer: Probenbezeichnung:
Dicke des Coatings: 0,40 mm DN 300 DN 300 DN 300
25 26 27
Durchmesser difmm]
. Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
Position
A B A B A B A B
1/4 283,55 [ 283,60 286,85 | 286,55 | 287,55 | 287,35
2/5 284,25 284,30] 284,50 | 283,90 | 284,00| 284,10
3/6 285,50 [ 285,60] 283,80 | 284,60 | 282,65| 283,55
Mittelwert X 284,47 285,03 284,87
zzgl. 2 x 0,40 mm 285,27 285,83 285,67
Standardabweichung S 0,82 1,22 1,89
Wanddicke h [mm]
. Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
Position
A B A B A B A B
1 6,56 6,42 6,75 6,74 6,67 6,56
2 7,51 7,56 6,15 6,59 6,65 6,31
3 6,20 6,31 6,46 6,62 6,50 6,28
4 6,09 5,91 6,55 6,74 6,54 6,83
5 7,90 8,07 6,30 6,56 6,42 6,34
6 6,85 7,15 6,24 6,09 6,67 6,56
Mittelwert X 6,88 6,48 6,53
abzgl. 0,40 mm 6,48 6,08 6,13
Standardabweichung S 0,71 0,22 0,16
Abschnittslange Iv [mm]
Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
0° 50,48 49,67 49,80
60° 50,16 50,31 50,17
120° 50,20 50,06 50,85
180° 48,97 49,98 50,18
Mittelwert X 49,95 50,01 50,25
Standardabweichung S 0,58 0,23 0,38
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((\_ b - - Scheiteldruckversuch Datum:
siebert+knipschild Vermessungsprotokoll
"8 fir ik Schmale Ringe Prifer: S.Dettmann
Siebert und Knipschild GmbH - Ingenieurbdiro fir Kunststofftechnik - Bergstiicken 25 - 22113 Oststeinbek - Tel.: +49 (0)40 688 714 0 - Fax +49(0)40 688 714 99
SVB-Nummer: Probenbezeichnung:
Dicke des Coatings: 0,40 mm DN 600 DN 600 DN 600
28 29 30
Durchmesser difmm]
Position Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2 | Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
A B A B A B A B
1/4 570,50 571,00 573,00| 572,50 | 574,50 | 574,00
2/5 564,50 | 564,00 580,00 | 581,50 | 582,50 | 582,50
3/6 582,00| 581,50 | 564,50 | 565,00 | 564,00 | 564,00
Mittelwert X 572,25 572,75 573,58
zzgl. 2 x 0,40 mm 573,05 573,55 574,38
Standardabweichung S 7,23 6,55 7,57
Wanddicke h [mm]
.. Rohrabschnitt 1 | Rohrabschnitt 2 | Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
Position
A B A B A B A B
1 12,30 | 12,28 | 11,87 | 11,86 | 12,05 | 12,37
2 13,29 | 12,59 | 11,79 | 12,33 | 12,22 | 13,17
3 11,24 | 11,55 | 12,37 | 12,82 | 12,70 | 12,80
4 12,15 | 12,34 | 11,77 | 11,88 | 13,42 | 12,14
5 12,66 | 13,04 | 11,59 | 11,66 | 11,59 | 11,51
6 11,85 | 12,36 | 13,40 | 12,94 | 12,29 | 12,82
Mittelwert X 12,30 12,19 12,42
abzgl. 0,40 mm 11,90 11,79 12,02
Standardabweichung S 0,57 0,56 0,56
Abschnittslange Iv [mm]
Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2 | Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
0° 50,54 51,68 53,43
60° 51,15 51,17 52,64
120° 50,61 50,22 52,47
180° 49,91 50,19 51,48
Mittelwert X 50,55 50,82 52,51
Standardabweichung S 0,44 0,64 0,69
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((\_ o Scheiteldruckversuch Datum:
siebert+ knipschildd Vermessungsprotokoll

Ingenieurbire: Rir Kunsistofftechnii Schmale Ringe Prufer: S.Dettmann

Siebert und Knipschild GmbH - Ingenieurbdiro fir Kunststofftechnik - Bergstiicken 25 - 22113 Oststeinbek - Tel.: +49 (0)40 688 714 0 - Fax +49(0)40 688 714 99

SVB-Nummer: Probenbezeichnung:
Dicke des Coatings: 0,20 mm DN 300 DN 300 DN 300
31 32 33
Durchmesser difmm]
. Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
Position
A B A B A B A B
1/4 292,30 292,301 291,85 292,05| 292,10| 292,30
2/5 292,10 292,101 293,25 292,75| 291,85| 291,85
3/6 290,80 | 290,60 290,90 290,65 | 289,50 | 289,50
Mittelwert X 291,70 291,91 291,18
zzgl. 2 x 0,20 mm 292,10 292,31 291,58
Standardabweichung S 0,71 0,92 1,20
Wanddicke h [mm]
. Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
Position
A B A B A B A B
1 4,97 509 | 494 | 485 | 474 | 4,70
2 5,92 5,80 5,30 534 | 5,13 5,59
3 5,62 5,58 5,67 5,66 5,74 6,08
4 5,86 5,81 6,13 5,81 5,52 5,48
5 484 | 465 | 460 | 476 | 475 | 491
6 5,37 502 | 4,67 458 | 4,66 491
Mittelwert X 5,38 5,19 5,18
abzgl. 0,20 mm 5,18 4,99 4,98
Standardabweichung S 0,43 0,51 0,46
Abschnittslange Iv [mm]
Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
0° 51,10 48,90 48,56
60° 50,37 47,79 47,72
120° 49,42 48,62 48,58
180° 50,22 48,40 48,20
Mittelwert X 50,28 48,43 48,27
Standardabweichung S 0,60 0,41 0,35
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((\_ b - - Scheiteldruckversuch Datum:
siebert+ knipschild Vermessungsprotokoll
Ingenieurtiiro fir Kunstsiafftechnik Schmale Ringe Prifer: S.Dettmann
Siebert und Knipschild GmbH - Ingenieurbdiro fir Kunststofftechnik - Bergstiicken 25 - 22113 Oststeinbek - Tel.: +49 (0)40 688 714 0 - Fax +49(0)40 688 714 99
SVB-Nummer: Probenbezeichnung:
Dicke des Coatings: 0,20 mm DN 400 DN 400 DN 400
34 35 36
Durchmesser difmm]
Position Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
A B A B A B A B
1/4 393,95 394,25 394,65 [ 395,00 | 395,50 | 395,00
2/5 391,30 390,90 393,20 | 393,95 | 393,45| 393,35
3/6 392,50|392,00| 393,75 394,50| 391,40| 390,55
Mittelwert X 392,48 394,18 393,21
zzgl. 2x 0,20 mm 392,88 394,58 393,61
Standardabweichung S 1,25 0,60 1,77
Wanddicke h [mm]
. Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
Position
A B A B A B A B
1 5,40 514 5,64 5,46 541 5,24
2 5,77 5,98 5,67 5,14 5,15 4,75
3 5,29 5,19 6,25 5,00 5,61 5,86
4 5,58 5,23 4,82 4,74 5,33 5,36
5 5,50 5,31 5,46 5,68 5,33 5,60
6 5,55 5,40 5,06 5,28 5,34 5,52
Mittelwert X 5,45 5,35 5,38
abzgl. 0,20 mm 5,25 5,15 5,18
Standardabweichung S 0,24 0,41 0,26
Abschnittslange Iv [mm]
Rohrabschnitt 1| Rohrabschnitt 2| Rohrabschnitt 3| Rohrabschnitt 4
0° 48,67 50,20 50,88
60° 48,66 50,21 49,01
120° 50,67 48,13 48,27
180° 49,85 48,62 48,92
Mittelwert X 49,46 49,29 49,27
Standardabweichung S 0,85 0,93 0,97
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